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ESPECIFICACION TECNICA/TECHNICAL SPECIFICATION

Jefficient material

Jlong-iife

Jeasy-to-clean

ffor outdoor use

HAWAII FR
Sintético ignifugo para tapiceria EXTERIOR con tratamiento ANTI-JEANS/ fire OUTDOOR upholstery with
n material/Material description:
1.1. Composicién/composition 2% PU, 88% PVC, 10% PES
1.2. Ancho/width: aprox. 1.40
1.3. Longitud pieza/Piece length: ca. 30 m
1.4. Grosor/thickness: 1.1 mm +/- 0.05
1.5. Peso/weight: 770 gr/m2 +/- 50
e’ —
material eficiente @ larga duracion e facil de limpiar Al \ para uso en exterior tratamiento especial anti-jeans
“a° /special anti-jeans treatment

2. Caracteristicas técnicas/ Technical properties:

Propiedad /Test criterion

Icono/icon

Método prueba/Test method

Especificacion/specification Observaciones/Remarks

tolerancia/tolerance range

Resistencia al estallido/bursting
strength

1s0 3303
met. B

679 kPa - CV. 1.3 %
altura media estallido/average height of the bursting
strength: 10.4 mm - C.V. 1.9 %

nivel de comportamiento/behavior level: A
segun EN15618:2009

Resistencia rasgado/Tear strength

UNE EN ISO 4674/1

nivel de comportamiento/behavior level: A
segun EN15618:2009

longitudinal: > 30 N
transversal: > 25N

Resistencia traccion/Breaking strength

Resistencia al alargamiento a la
rotura/elongation strength

UNE EN ISO 1421:1999
método 1 (sobre banda)/
method 1 (strip test method)
INSTRON

longitudinal: 464 N - C.V. 9.7 %
transversal: 175N - C.V. 8.7 %

nivel de comportamiento/behavior level: B
segun EN15618:2009

longitudinal: 32 N - C.V. 5.9 %
transversal: 183 N - C.V. 2.8 %

Resistencia abrasion acabado/

abrasion resistance of finishing

Resistencia a la abrasion/
abrasion strength

HIRNEINOITS

UNE ISO 5470-2:2003 met. 2
Nu Equip. Martindale Modif.

UNE ISO 5470-2:2003 met. 2
Nu Equip. Martindale Modif.
con papel de lija/with sandpaper

nivel de comportamiento/behavior level: A
segun EN15618:2009

> 102.400 ciclos/ cycles - nota/note: 1

nivel de comportamiento/behavior level: A
segun EN15618:2009

> 700 ciclos/cycles
(hasta alcanzar la rotura del tejido ext./number

of cycles to breakage of the outer fabric)

Resistencia a la cizalla/resistance to

combined sher flexing and rubbing

UNE EN ISO 5981:1998 met. B

nivel de comportamiento/behavior level: A
segun EN15618:2009

> 50.000 ciclos/ cycles

Solidez de las tinturas al frote/

Colour fastness to rubbing

UNE EN ISO 105-X12:2003
CROCKMETER

escala grises/arey scale

nivel de comportamiento/behavior level: A
segun EN15618:2009

degradacion color/c hange in colour
longitudinal: 5/frote en seco/dry rubbing
transversal: 5/frote en seco/dry rubbing
longitudinal: 5/frote en himedo/ wet rubbing
transversal: 5/frote en himedo/wet rubbing
descarga sobre algodory staining on cotton
longitudinal: 5/frote en seco/dry rubbing
transversal: 4-5/frote en seco/dry rubbing
longitudinal: 5/frote en himedo/ wet rubbing
transversal: 4-5/frote en hlimedo/wet rubbing

nivel de comportamiento/behavior level: A
segun EN15618:2009

Solidez a la luz/Light fastness

UNE EN ISO 105-B02/A1:2002
ATLAS Xenostest-220+

nivel de comportamiento/behavior level: A
segun EN15618:2009

> 7 (seglin escala de azules del 1 al 8/ according

to blue scale from 1 to 8)

Impermeabilidad/ water penetration:

Solidez color al agua/colour fastness to chlorinated water:
Solidez color al agua de mar/ colour fastness to sea water:
Proteccion a la radiacién solar UV/

Solar UV protective properties:

Valores especificos para exterior/specific properties for outdoor:

=i=
AN

EN 20811; ISO 811
1S0 105 E03

1S0 105 E02

EN 13758 part. 1

valor medio/average: 934 cmH20 C.V. 9.4 %
grado/grade: 4-5
grado/grade: 4-5

UVA (290-4 0.03%
UVB (290-400nm) 0.04 %
factor proteccion ultravioleta/ulraviolet protection factor (290-400nm) (*UPF) 50+ grado rated

retardant according to

RES.IMO MSC 307 (88) 2010
FTP ¢.2017, annexe 1 part 8

Resistencia a la hidrdlisis/ IS0 1419:199 (E) C pasa/passes resistente a la hidrolisis/
Jiungle test (70°C - 95% hum. 3sem/w) resistant to hydrolisis
Tratamiento ignifugo/material is flame N DIN EN 1021: 1+2 pasa/passes nivel de comportamiento/behavior level: A

segun EN15618:2009

Tratamiento ANTI-JEANS-treatment:
Resistencia al manchado/

Soiling resistance

Solidez del color al frote/

colour fastness to rubbing

UNE ISO 26082:2008
Nu Equip. Martindale
escala grises/grey scale 1-5

UNE EN IS0 105-X12:2016
escala grises/grey scale 1-5

nivel de resistencia y resultado dptimos/

optimal resistance and result

3 - 4 una vez manchado/ after stained
4 - 5 tras limpieza/after cleaning
= 250 ciclos en mojado/ 250 cycles in wet conditions

nivel de resistencia y resultado total/
full resistance and result

5 una vez manchado/ after stained

5 tras limpieza/ after cleaning

= 1000 ciclos en seco/1000 cycles in dry conditions
longitudinal: 5 en seco/dry - 4 en hlimedo/wet resultado 6ptimo/optimal result
transversal: 5 en seco/dry - 3-4 en himedo/wet

= descarga del color/tejano sobre el material/

jeans staining on material

(*) Un perfil de material se compone de categorias diferentes, obtenidas para cada una de las propiedades y, por tanto, las categorfas A-B-C-D-E que establece la norma UN-EN 15618:2009 "Tejidos para tapiceria. Tejidos recubertos de pléstico o caucho. Clasificacion y métodos de ensayo” no deben interpretarse como si un tejido tuviera que cumplir
‘exceder todos los requisitos especificados en la categorfa "A" (mejor comportamiento) para ser calificado como un producto de primera clase. I perfil del material es simplemente un medio de expresar las propiedades en categorias, mas bien que en cifras. De aqui que estas categorias puedan variar para propiedades diferentes.

(*) A material profile is made up of different categories, obtained for each property and therefore, categories A-B-C-D-E that establishes the norm EN 15618:2009 " fabrics. Rubber- or plastic-coated fabrics. Classification and test methods. " should not be misinterpreted as if the fabric should have to fulfl or surpass all the requirements
specified in the A" v o ke a first Material profil fs just a way to express the properties in categories, more than in figures. And so, that's why these categories may vary for different properties.

Esta calidad cumple con las normas europeas mas exigentes en relacion a sus y proteccién

This quality fulfils the European most demanding norms with regard to its components and environmental protection.

Esta calidad no contiene ninguna sustancia resefiada en la norma REACH como sustancia altamente preocupante.
This quality does not contain any substance of very high concern stated by the REACH norm.

Se recomienda limpizar el material regularmente con un pafio, de microfibra, en agua templada y jab6n neutro.

Se aconseja secar después la superficie con un pafio seco.

Para la eliminacién de manchas: empezar a limpiar desde la circunferencia exterior de la mancha para evitar dejar cerco. Utilizar alcohol sanitario
diluido en agua. Pasar después un pafio humedecido en jab6n neutro para evitar que queden trazos de alcohol y resequen/matifiquen el material.

Clean and care the material frequently, with lukewarm water, mild soap and a damp cloth, preferably of microfibre.

Proceed next to its drying with a dry cloth.

Removal of difficult stains: start to clean from the circumferences of the stain to avoid halo. Sanitary alcohol diluted in water can be used.
Wipe next with a cloth moistured with a soap solution so that the material is free from alcohol remains that may dry out/matify its surface.




