ROADSTAR

Bovine of European origin, slight pull-up effect, thickness 0.9 - 1.1 mm.
The average size of each hide is around 4.0 — 4.3 sqm. Chrome tanning.
Through dyed; article with smooth and waxy feel; matt-appearance.

Européisches bovine Leder mit natiirlicher Oberflache. Starke 0,9 - 1,1
mm. Durchschnittliche Hautgrb8e ca. 4,0 — 4.3 gm. Hochwertiges
Leder mit weichem Wachsgriff und seidenmatter Optik.

Cuir bovine grain naturel d'origine Européenne.
Epaisseur : 0,9 - 1,1 mm. Superficie moyenne : 4,0- 4.3 m2.
Teint dans la masse. Cet article de haute qualité a une main trés souple, une finition cirée et aspect opaque.

Test Test Method Measurement Unit Guaranteed
Analysen Prifverfahren MaBeinheit Garantiert
Essai Test Méthode Unité de Mesure Assuré
Tear strength - Single edge tear UNI EN ISO 3377-1 N > =20
Reil festigkeit Hose

Résistance au déchirement

Colour fastness to rubbing - Dry 100 Cycles UNI EN ISO 11640:1998 Grey Scale >=4
Abriebfestigkeit - Trocken 100 Zyklen Grauskala

Résistance aux frottements - A sec 100 Cycles Echelle de gris

Colour fastness to rubbing - Wet 50 Cycles UNI EN ISO 11640:1998 Grey Scale > = 4/5
Abriebfestigkeit - Nass 50 Zyklen Grauskala

Résistance aux frottements Humide 50 Cycles Echelle de gris

Colour fastness to rubbing - Sweat 80 Cycles UNI EN ISO 11640:1998 Grey Scale > =4
Abriebfestigkeit - Schweif380 Zyklen ISO 11641 pH8 Grauskala

Résistance aux frottements - Sueur 80 Cycles Echelle de gris

Flexing endurance - Dry 50.000 Cycles UNI EN ISO 5402 No damage

Biegefestigkeit Trocken 50.000 Zyklen
Résistance & la fiexion - A sec 50.000 Cycles

Keine Beschédigung
Aucun dommage

Adesione della rifinizione - A secco UNI EN ISO 11644 N/Cm >=2
Finish Adhesion - Dry

Plaftung der Oberflachenbehandlung - Trocken

Adhésion du film - Asec

Colour fastness to artificial fight - Exposition energy 16.000 kj/sqm. UNI EN ISO 105 B02 (MET.5) Blue Scale >=3/4
UV-Besténdigkeit Expositions energie 16.000 kj/qm. Blauskala

Résistance & la lumiére Energie d'exposition 16.000 kj/m? Echelle des bleus

Burning behaviour to cigarette and match fiame BS 5852:1979 Pass
Brandverhalten ggii. Zigarettenglut und Streichholzflamme Bestanden
Comportement de combustion cigarettes et allumettes BS EN 1021-1-2:2006 Passe
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